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Pressmantel oder Transferband mit einem anisotropen Gewebe oder Vlies 6

Abstract
In einen Pressmantel oder ein Transferband wird mindestens ein anisotropes Gewebe oder Vlies eingebettet, um den 
Pressmantel oder das Transferband besser vor lokalen Überlastungen, wie sie bei einem Batzenvorgang vorkommen 
können, zu schützen. Das anisotrope Gewebe oder Vlies kann auch zwischen zwei Schichten eingebettet werden, sofern 
der Pressmantel oder das Gewebeband mehrschichtig aufgebaut ist.


