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Abstract
Ein Pressmantel weist wenigstens ein Polyurethanschicht auf, welche auf 4-Hydroxyethoxy-1-hydroyethylbenzendiet-
her basiert. Ein solches Polyurethan hat gegenüber HQEE-basiertem Polyurethan den Vorteil, dass einfacher verarbei-
tet werden kann.


